








Massenverlust pro Oberflächeneinheit/ Dickenverlust
(nach dem ersten Belastungs-/Bewitterungsjahr

Normaler  Baustahl Zink

Korrsivitäts
kategorie

Massenverlust
g/m²

Dickenverlust
mm

Massenverlust
g/m²

Dickenverlust
mm

C5
Sehr stark

> 650 bis 1500 > 80 bis 200 > 30 bis 60 > 4,2 bis 8,4

CX 
Extrem

> 1500 bis 5.500 > 200 bis 700 > 60 bis 180 > 8,4 bis 25
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